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УДК 539.42 

Разработана методика и проведены экспериментальные исследования 
локализации пластической деформации при динамическом кручении 
образцов из сплавов АМг6, Д16, Сталь 3 на разрезном стержне 
Гопкинсона-Кольского с применением инфракрасной камеры. Значения 
температур, определенные in-situ в процессе динамического кручения 
образцов из сплавов АМг6, Д16, Сталь 3 не превышают 500С, что 
свидетельствует о несущественной роли температурного разупрочнения.  

Разработана методика и проведены определения полей деформаций в 
зоне локализации пластического сдвига на образцах, специально 
разработанных для изучения локализации пластической деформации  
из сплавов АМг6, Д16, Сталь 3 при статическом деформировании  
и динамическом нагружении на стержне Гопкинсона-Кольского с применением 
системы StrainMaster. Сравнение экспериментально полученных полей 
деформаций с результатами проведенного численного моделирования дает 
удовлетворительное соответствие с точностью ~20%. 

Сохраненные после экспериментов образцы, специально  
разработанные для изучения локализации пластической деформации,  
подвергались микроструктурному анализу с помощью оптического 
интерферометра-профилометра NewView-5010 с последующей обработкой 
3D-данных деформационного рельефа и вычислением масштабного инварианта 
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(показателя Хёрста), а также пространственного масштаба области, на которой 
наблюдается коррелированное поведение микросдвигов. Сравнительный анализ 
масштабно-инвариантых характеристик статически и динамически нагруженных 
образцов из сплава Д16 позволил установить значительное увеличение 
показателя Херста H~0,74 в широком диапазоне пространственных масштабов 
0,6–110,8 мкм в отличие от недеформированных образцов (H~0,42 в диапазоне 
пространственных масштабов 1,9–29,2 мкм). Более содержательные результаты 
могут быть связаны с изменением как нижнего масштаба, так и верхнего 
масштаба, что отражает более выраженные черты локализации деформации.  

Структура специально разработанных для изучения локализации 
пластической деформации образцов из сплава АМг6 после динамических 
испытаний на стержне Гопкинсона-Кольского исследовалась на сканирующем 
электронном микроскопе. Полученные данные свидетельствует  
о существенных эволюционных процессах в дефектных подсистемах  
в процессе динамической деформации. 

Ключевые слова: локализация пластического сдвига, динамическое нагружение, 

численное моделирование, эволюция дефектной структуры. 

Разработана методика экспериментов 

по изучению локализации пластической 

деформации при высокоскоростном на-

гружении методом динамического круче-

ния образцов из алюминиевых сплавов и 

сталей в условиях чистого сдвига на раз-

резном стержне Гопкинсона-Кольского с 

применением инфракрасной камеры с 

использованием ранее разработанной ав-

торами проекта методики и образцов [1]. 

С целью отработки методики экспери-

мента по изучению локализации пластиче-

ской деформации проведено численное мо-

делирование испытаний по динамическому 

кручению, определены поля напряжений, 

деформаций и температур. Разработана и 

изготовлена оснастка для экспериментов 

по динамическому кручению образцов  

для исследования локализованного сдвига. 

Проведены эксперименты по изуче-

нию локализации пластической деформа-

ции при динамическом кручении образ-

цов из сплавов АМг6, Д16, Сталь 3 в ус-

ловиях чистого сдвига на разрезном 

стержне Гопкинсона-Кольского с приме-

нением инфракрасной камеры с использо-

ванием ранее разработанной авторами 

проекта методики и образцов [1–8].  

Значения температур, определенные 

in-situ, в процессе динамического круче-

ния образцов из сплавов АМг6, Д16, 

Стали 3. не превышают 50
0
С, что свиде-

тельствует о несущественной роли темпе-

ратурного разупрочнения (рис. 1, 2). 

  
Рис. 1.  Образец и оснастка: а – для испытаний на динамическое кручение; 

б –  установленные между стержнями Гопкинсона-Кольского 
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Проведены эксперименты по изуче-

нию распределения полей перемещений и 

деформаций при статическом нагружении 

на электромеханической испытательной 

машине «Testometric» образцов специаль-

ной П-образной формы из сплавов АМг6, 

Д16 и Сталь 3 с применением системы 

неинвазивного измерения формы, дефор-

маций и напряжений StrainMaster. 

На основе выводов из статических ис-

пытаний проведены динамические испы-

тания образцов специальной П-образной 

формы из сплавов АМг6, Д16 и Сталь 3 на 

разрезном стержне Гопкинсона-Кольского 

с применением системы StrainMaster.  

Построены поля перемещений  

и деформаций в П-образных образцах из 

сплавов АМг6, Д16 и Сталь 3, испы-

танных при статическом деформирова-

нии и динамическом нагружении на  

стержне Гопкинсона-Кольского. Сравне-

ние экспериментально полученных 

полей деформаций с результатами про-

веденного численного моделирования 

дает удовлетворительное соответствие  

с точностью ~20% (рис. 3) [9]. 

 

Рис. 2. Образец в процессе испытаний в инфракрасных лучах и график зависимости температуры от 

координаты в выбранный момент времени, материал образца Д16, максимальная температура 36
0 
C 

 
 

Рис. 3. Распределение абсолютной величины xx yy   в конечный момент времени  

при динамическом нагружении образца специальной формы из сплава АМг6, а–эксперимент, 

б– численное моделирование 

а      б 
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Сохраненные после экспериментов П-

образные образцы подвергались микро-

структурному анализу с помощью опти-

ческого интерферометра-профилометра 

NewView-5010 с последующей обработ-

кой 3D-данных деформационного релье-

фа с последующем вычислением мас-

штабного инварианта (показателя Хёрста) 

и пространственного масштаба области, 

на которой наблюдается коррелированное 

поведение микросдвигов. Определение 

показателя Хёрста деформационных де-

фектных структур позволяет дать физиче-

ское объяснение универсальности крити-

ческих явлений применительно к сцена-

риям разрушения различных классов ма-

териалов и роли состояния структуры (в 

том числе формируемой динамическими 

воздействиями) на «пороговые» характе-

ристики перехода пластически деформи-

рованного материала к разруше-

нию [4, 5, 9]. Поверхностный рельеф в 

области максимальных сдвиговых дефор-

маций деформированных образцов реги-

стрировался с помощью интерферометра-

профилометра высокого разрешения 

New-View (при увеличении x500) и затем 

анализировался методами фрактального 

анализа для определения условий корре-

лированного поведения многомасштаб-

ных дефектных структур. 12 одномерных 

«срезов» анализировались в пределах ка-

ждого «окна» размером 284x213 мкм, 

обеспечивая представительность данных 

о структуре рельефа, индуцированного 

дефектами, с вертикальным разрешением 

~0,1 нм и горизонтальным ~ 0,45 мкм.  

Сравнительный анализ масштабно-ин-

вариантых характеристик статически и ди-

намически нагруженных образцов из спла-

ва Д16 позволил установить значительное 

увеличение показателя Херста H~0,74  

в широком диапазоне пространственных 

масштабов 0,6–110,8 мкм в отличие  

от недеформированных образцов (H~0,42  

в диапазоне пространственных масштабов 

1,9–29,2 мкм). Более содержательные ре-

зультаты могут быть связаны с изменени-

ем как нижнего, так и верхнего масштаба, 

что отражает более выраженные черты ло-

кализации деформации. Сами значения 

пространственных масштабов могут быть 

использованы для прогнозирования кине-

тики разрушения при высокоскоростном 

нагружении. Структурный анализ показал 

коррелированное поведение ансамбля де-

фектов, которое может быть классифици-

ровано как структурный переход, обеспе-

чивающий локализацию деформации. Это 

позволяет рассматривать переход к разру-

шению локализованным сдвигом как ме-

ханизм, обусловленный структурными из-

менениями в материале (рис. 4). 

Проведены динамические испытания 

образцов специальной П-образной формы 

из Сталь 3 на разрезном стержне Гопкин-

сона-Кольского с применением инфра-

красной камеры. Значения температур оп-

ределенные in-situ, в процессе динамиче-

ского деформирования не превышают 

80
0
С, что свидетельствует о несуществен-

ной роли температурного разупрочнения 

для Сталь 3 в данных условиях нагруже-

ния. Был сделан вывод о том, механизм 

  

Рис. 4. Образец из сплава Д16 после испытаний:а – 3D-образ поверхности после деформирования, б – 

оптическое изображение после деформировапния 

 

а       б 
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локализации пластической деформации 

для данного материала и реализованных 

условий нагружения не связан с термо-

пластической неустойчивостью.  

Структура П-образных образцов из 

сплава АМг6 до и после динамических 

испытаний на стержне Гопкинсона-Коль-

ского исследовалась на сканирующем 

электронном микроскопе FEI PHENOM 

G2 ProX при ускоряющем напряжении 

15кВ и увеличении 1 000–15 000 крат. Ис-

следование структуры показало, что для 

всех испытанных образцов характерно 

образование полосовых структур в облас-

тях концентрации напряжений. Области 

локализованного сдвига включают как 

одиночные кристаллы, так и пакеты кри-

сталлов. В ряде областей системно 

наблюдались процессы фрагментации по-

лос локализованного сдвига и образова-

ние субмикрокристаллического структур-

ного состояния с размерами зерен/субзе-

рен ~80–120 нм. Полученные данные сви-

детельствуют о существенных эволюци-

онных процессах дефектных подсистем в 

процессе динамической деформации. 

К важным особенностям стоит отнести 

рекристаллизационно–полигонизацион-

ные процессы, протекающие перед фрон-

том образующейся полосы локализован-

ного сдвига, что приводит к образованию 

мелкокристаллического структурного со-

стояния. Важно отметить, что в том слу-

чае, если на пути роста полосы локализо-

ванного сдвига находится препятствие в 

виде включения или полей сегрегаций 

второй фазы, то рост кристаллов тормо-

зится или полностью прекращается в дан-

ном направлении, что приводит к компен-

сации за счет структурных трансфигура-

ций в близлежащих объемах материала;  

в таких местах часто наблюдали обра-

зование эффекта завихрений деформируе-

мого материала (рис. 5). 

Проведена серия испытаний образцов 

специальной П-образной формы из спла-

ва АМг6 на стержне Гопкинсона-Коль-

ского, аналогичные П-образные образцы 

были испытаны при статическом нагру-

жении на электромеханической испыта-

тельной машине «Testometric». До и по-

сле испытаний поверхность образцов ис-

следовалась на оптическом интерферо-

метре-профилометре NewView-5010 с це-

лью определения параметров структурно-

го скейлинга дефектных подсистем. Ис-

следованы микроструктуры испытанных 

образцов на сканирующем электронном 

микроскопе FEI PHENOM G2 ProX. Про-

ведено численное моделирование испыта-

ний с использованием модели для эволю-

ции микродефектов. В результате иссле-

дований были сделаны выводы о том, что 

деформирование сплава АМг6 в местах 

локализации сдвига при статическом и 

динамическом нагружении реализуется 

по различным структурным механизмам. 

Результаты проведенных исследова-

ний указывают на то, локализация пла-

стической деформации в исследуемых 

  

Рис. 5. Исследование структуры динамически испытанных П-образных образцов на сканирующем 

электронном микроскопе FEI PHENOM G2 ProX, Структура локализации пластической деформации  

в образце из сплава АМг6:а – увеличение х2 000, б – увеличение х8 000, в – увеличение х15 000 

а     б    в  
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материалах и условиях нагружения реа-

лизуется преимущественно в результате 

эволюционных процессов в дефектных 

подсистемах, в условиях коррелиро-

ванного поведения многомасштабных 

дефектных структур [7–13]. 
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An experimental testing technique was developed to conduct experimental study of plastic strain 

localization in specimens made of AMg6, D16 and Steel 3 alloys subject to dynamic torsion tests in the 

split Hopkinson pressure bar device fitted with infrared camera. The temperature values determined in-

situ during dynamic torsion tests of the specimens made from AMg6, D16, Steel 3 alloys do not exceed 

50° C, which indicates that temperature softening contributes insignificantly to the process of plastic 

strain localization. A method was developed and applied for determining the strain fields in the zone of 

plastic shear localization in the specimens made of AMg6, D16, and Steel 3 alloys, which were 

specially designed to study plastic strain localization during static deformation and dynamic loading on 

the split Hopkinson pressure bar using for this purpose the StrainMaster system.  

A comparison of the experimentally obtained strain fields with the results of numerical 

simulation, which was made using the kinetic equations for the evolution of defects of the mesoscale, 

yields rather good agreement to within 20%. 

This study examined post-test specimens specially designed for studying plastic deformation 

localization. The application of an optical interferometer-profilometer New View – 5010 allowed 

structural analysis of these specimens, processing of 3D data on the deformation relief and 

subsequent computation of the scale invariant (Hurst index) and the spatial scale of the zone where 

the correlated behavior of microshears is observed. The comparison of the scale invariant 

characteristics of the D16 alloy specimens obtained during static deformation and dynamic loading 

revealed a significant increase in the Hurst exponent (H~0,74) over  a wide range of spatial scales 

(0,6–110,8 μm ) compared to the undeformed specimens (H~0,42 in the range of spatial scales  

1,9–29,2 μm ). More meaningful results can be associated with the changes in both lower and upper 

scales, which indicates pronounced features of the localization of deformation.   

The structure of specimens made of AMg6 alloy, specially designed for studying the plastic 

strain localization after dynamic tests in the split Hopkinson pressure bar, was examined using the 

scanning electron microscope. The obtained data testify to significant evolutionary processes 

occurring in the defective subsystems undergoing dynamic deformations. 
 

Keywords: of plastic shear localization, dynamic loading, numerical simulation, evolution of the 

defect structure. 
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